
7 класс 
1. Что относиться к механическим свойствам древесины? 
   а)плотность, влажность;                   б)прочность, упругость; 
   в)влажность, запах;                            г)плотность, прочность. 
  
2.  Прочность древесины — это: 
   а)способность сопротивляться внедрению других тел; 
   б)способность выдерживать нагрузки, не разрушаясь; 
   в)способность восстанавливать первоначальную форму после прекращения действия нагрузки. 
  
3. Твердой листовой породой является: 
    а)липа;      б)дуб;           в)береза;       г)осина. 
  
4. Мягкой листовой породой является: 
    а)бук;      б)клён;        в)береза;     г)осина. 
  
5. Свежесрубленная древесина имеет влажность: 
   а)8 — 15%     б)60 — 80%       в)45 — 50%. 
  
6. Для сушки древесину складывают: 
   а)в стопки;       б)в камере;          в)в штабеля. 
  
7. Что происходит с пиломатериалом после сушки? 
   а)размеры уменьшаются;     б)размеры остаются прежними; 
   в)размеры увеличиваются. 
  
8. Какая из пород древесины имеет специфический едкий запах? 
   а)липа;    б)береза;    в)осина;     г)лиственница. 
  
9. Сушка древесины бывает: 
  а)естественная;   б)натуральная;   в)уличная;    г)воздушная. 
  
10.Какого вида коробление досок не встречается после сушки? 
   а)продольное;     б)поперечное;     в)винтовое;    г)торцовое. 
 


